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Figura 4 - Mescla areia 25% e Areia RCDV 75%
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Figura 5 - Mescla areia 0% e Areia RCDV 100%

3.2 Fator agua/cimento

Por adotar abatimento fixo de 120 mm para todos os tragos e proporgdes de substituicao,
foi necessario variar o fator a/c para se atingi-lo, como pode ser verificado na tabela 2 que
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contém as médias das resisténcias demonstradas no grafico da figura 6, além dos
consumos de agua e cimento.

Tabela 2 - Resisténcia e Consumos

oA Percentual de Areiade RCDV (%)
Resisténdae consumos
0 25 0 75 100
Resisténdaem Mpa- 3dias 24.14 18.10 14.27 13.29 9.49
Resisténciaem Mpa- 7 dias 2849 208 1802 1439 11.01
Resisténcdaem Mpa- 28dias 39.03| 2833 2448 13.62 16.20
alc 0.59 0.78 0.79 0.86 0.91
Consumo de dmento 24015 24915 24015 24915 249.15
Consumo de agua 147 1% 197 215 226
Relacdo a/c 0.59 0.78 0.79 0.86 0.91
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Figura 6 — Grafico de Resisténcia x Substituicao de RCDV
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3.3 Resisténcia a compressao

Uma vez que a areia de RCDV contém um maior teor de material pulverulento, ha um
consequente incremento na absorgédo de agua, promovendo o aumento do teor hidrico da
mistura, na razdo direta do acréscimo do RCDV.

O decréscimo da resisténcia em razao do aumento da relagdo agua x cimento, pode ser
visto na figura 6 bem como na tabela 2.

Os tragos produzidos com a areia de RCDV apresentaram boa trabalhabilidade e coeséo,
além de bom desempenho no teste empirico do cone invertido para verificar a
bombeabilidade. A figura 7 demonstra a aspecto plastico do concreto produzido com teor
de 75% de substituicao e slump 120 mm, onde se pode observar um teor de argamassa
de aproximadamente 52%.

Figura 7 — Aspecto do concreto
a=52% - 75% RCDV

4 CONCLUSAO

Os agregados miudos da mescla de areia natural, areia artificial e areia de RCDV,
demonstraram que sao viaveis na produgcao de concreto. Considerando-se a reducao do
impacto ambiental tanto em relagdo ao extrativismo, quanto a deposigcao dos residuos, 0s
concretos produzidos com o agregado miudo de RCDV, tornam-se uma aplicagao atrativa.

Tendo em vista que o incremento da relagéo a/c esta diretamente relacionado com o
incremento do teor de areia de RCDV, verificou-se que o teor de substituicdo de 25%
apresentou, dentre os resultados, o melhor desempenho em termos de resisténcia. Uma
vez os tragos produzidos com esse teor estdo com média em torno de 28 MPa aos 28
dias, torna-se também uma alternativa economicamente viavel.
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O crescente aumento do consumo de concreto no mundo e no Brasil, torna a substituicao
de um quarto do agregado miudo, bastante atrativa para o mercado consumidor. Devendo
ser, portanto objeto de estudos mais aprofundados de novos teores, até 25% de
substituicdo, para aprimoramento do entendimento da matéria.
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